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Produktbeschreibung:

Leicht-Zement-Estrich aerius LZE324 ist ein mineralischer,
schnellbindender Werkstrocken-Zementestrich nach DIN EN 13813 CT-
C30-F5, welcher in Kombination mit aerius-Additiven die bekannten
Schwachpunkte herkémmlicher Estriche aufhebt. Die einzigartigen
Eigenschaften des aerius LZE324 bewirken durch ein abgestuftes
Porensystem a) Kapillarporen b) Gelporen c) geschlossene Mikroluftporen-
Kombination, ein erhohtes Haftungsvermégen (Adhédsion) an den
Untergriinden und eine erhdhte Kohasion der Zuschlage/Bindemittel,
sowie eine homogene Verteilung der sauerstoffhaltigen Luftkugelporen
untereinander und Wasserabweisung an der Oberflache.

DIE HERAUSRAGENDEN EIGENSCHAFTEN

aerius LZE324 ist verwendbar als:

Leichtzementestrich, Mikroporenestrich, Isolierestrich, Schnellestrich
Die einzigartigen Vorzuge sind: schwindet kaum und kriecht nicht!

ist nach 6-12 h begehbar

ist nach 48 -96 h belegbar (2 Vol. % CM Restfeuchte beachten!)
diffusionsoffen

warmeddammend

isolierend

homogene, dehnungsfugenarme Verlegung moglich
Verlegung bei Extremtemperaturen moglich
wasserundurchldssig

frostsicher

bestdndig gegen chemische Angriffe

LA’y

WIRTSCHAFTLICHKEIT
. Beschleunigter Bauablauf
. Hohe Tagesleistung
. Gute Nivellierungseigenschaften bei entsprechender Konsistenz
. Reduzierte Homogenitatsschwankungen

ANWENDUNGSBEREICH

Innen und Aussen, fiir Feuchtraume und Dauernassbereiche,
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, Tiefgaragen, Ladenbau,
Heizestrich

ERGIEBIGKEIT

Ein Sack (30kg) mit ca. 3,0 — 3,6 | Wasser, ergibt ca. 15 | Nassmortel, das
entspricht 1,0 m? bei 15 mm Estrichdicke. Der Wasseranspruch ist bei
aerius LZE324 sehr gering. Anfanglich steifer Mortel wird wahrend des
Mischprozesses langsam flussiger. (Nicht Einhalten der
Anmachwassermenge kann die Festigkeitswerte beeinflussen).

TECHNISCHE DATEN
= Estrich C 30 - Druckfestigkeit: ca.30 N/mm?2 *

= Biegezugfestigkeit: >5N/mm?
= Haftzugfestigkeit: > 0,8 N/mm?
= Warmeleitfahigkeit A: 0,59 W (mK)

=  Anmachwasser: ca.3,2—3,6 Ltr./30 kg

=  Topfzeit: ca. 1 Stunde (+20 °C)

=  Begehbar: nach 6-12 Stunden

= Belegbar: ca. nach 48-96 Stunden (2,0 M.-%**)
= KorngroRe: 0-4mm

= Trockenrohdichte 1750 kg/m3

= Brandklasse: Algem. EN 13501-1

= Chromatarm: gemal TRGS 613

* je nach Anmachwassermenge und Mischzeit kann die Druck-/Biegezugfestigkeit
und Porenraum beeinflusst werden.
** abhdngig von Umgebungsbedingungen
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UNTERGRUND VORBEREITUNG
Unbedingt zu beachten:

Als  Verbundestrich keine  Haftbricken, keine filmbildenden
Grundierungen verwenden. Der Untergrund muss fest, tragfahig, frei von
Rissen und minderfesten Oberflachenschichten sein. Der Untergrund muss
frei von Trennschichten wie Staub, Schmutz, Fett, Ol und Farbreste sein.
Den Untergrund griindlich vorndssen.

Als Schwimmestrich

Die Dammschicht muss vollflichig auf dem Untergrund liegen. Hohlstellen
missen durch geeignete MaRnahmen beseitigt werden. Kabel,
Rohrleitungen missen fest und mindestens von Trittschallddmmung
Uberdeckt sein.

Als Estrich auf Trennschicht

Der tragende Untergrund muss eben und eine gratfreie Oberflache
aufweisen. Kabel, Rohrleitungen und Ahnliches missen durch
Ausgleichsestrich Gberdeckt werden (Bild 2).

Allgemeines nach DIN 18560*** Teil 1, Punkt 4.2 Estrich 4.2.1 Allgemeines:
,Ein Estrich muss in jeder Schicht in Dicke, Rohdichte und mechanischen
Eigenschaften moglichst gleichmaRBig sein und eine Oberfliche mit
Ebenheitstoleranzen nach DIN 18101 bzw. 18202 aufweisen, die eine fiir
den Verwendungszweck ausreichende Oberflachenfestigkeit besitzen
muss.”

Im Teil 4 der DIN 18560 unter Punkt 4.1 Tragender Untergrund heifit es
diesbeziglich: ,Die Oberflache darf keine Punktférmigen Erhebungen, lose
Bestandteile oder Mortelreste aufweisen.” (Bild 1) Diese Unebenheiten
mussen durch Ausgleichsestrich tiberdeckt werden. Fugen im tragenden
Untergrund missen vollkantig sein, eine gleichméRige Breite aufweisen
und gradlinig verlaufen. Aufgehende Bauteile, fir die ein Wandputz
vorgesehen ist, missen vor dem Verlegen der Ddmmschichten verputzt
sein.

*** gilt auch fur Schwimmestrich und Estrich auf Trennschicht

Als Heizestrich

aerius LZE324 kann, vorausgesetzt exakter Einhaltung von DIN 18560 und
DIN 18353, als Heizestrich eingebaut werden. Bei Planung von
Heizestrichen sind die Heizkreise und die Estrichfelder aufeinander
abzustimmen. Bewegungsfugen dirfen nicht von Heizelementen gekreuzt
werden. Anschlussleitungen, die Bewegungsfugen kreuzen missen, sind in
geeigneter Weise, z.B. durch Rohrhiilsen von etwas 0,3 m Lange zu schiitzen.
Bei Warmwasser-FuBbodenheizungen liegen die Heizrohre entweder (Bild 3)

- im Estrich Gber der Dammschicht (Bauart A)
. in der Dammschicht unter dem Estrich (Bauart B)
. in einem Ausgleichsestrich tber der Dammschicht (Bauart C)

Randstreifen missen bei Heizestrichen eine Bewegung von mind. 5 mm
ermoglichen. Ihre Bemessung erfolgt in Abhangigkeit von der zu
erwartenden Temperaturdifferenz und dem
Warmeausdehnungskoeffizient (0,012 mm/m je K) von Zementestrichen.
Eine starre Verbindung darf an keiner Stelle vorhanden sein. Die Lage der
Warmwasserrohre und der Heizdrdhte ist vor dem Estricheinbau zu
fixieren.

Dem Fugenplan ist bei Heizestrichen besondere Aufmerksamkeit zu
schenken. Fugenart, Fugenverlauf und Fugenabstédnde sind in Abhangigkeit
von den Heizkreisen, dem Belag, der Bodengeometrie und der Estrichdicke
durch den Planer festzulegen.

FeldgréRen von 40 — 65 m? sind entsprechend den Eigenschaften der
Belagsstoffe evtl. moglich. Mikroporenestrich aerius LZE324 erreicht
bereits nach 96 h eine Restfeuchte von 2,0 (M.-%). Hydration und
Erhartungsprozess des Zementestrichs ist trotzdem nicht vollkommen
abgeschlossen. Eine zu frihe Beheizung und zu hohe Temperaturen
kénnen zu Schaden im Estrich fihren. Die Heizung wird Gblicherweise erst
drei Wochen nach Einbau des Estrichs in Betrieb genommen. Aufheizen
erfolgt in Abstimmung mit Heizungsbauer nach entsprechenden DIN-
Normen.

VERARBEITUNG, MISCHZEIT UND KONSISTENZ
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DIN 18560 und DIN 18353 unbedingt einhalten!

Handverarbeitung:

aerius LZE324 lasst sich im Vergleich zu konventionellen Estrichen viel
leichter verarbeiten (bis 50 % Arbeitsersparnis). aerius LZE324 mit kaltem
Wasser homogen anmischen bis Luftblasen sichtbar werden (Quirl:
mittlere Umdrehung ca. 3-4 Minuten, Zwangsmischer ca. 4-5 Minuten).
Um gewtinschte Konsistenz zu erreichen, nur so viel Wasser zugeben, dass
eine steife bis cremige Konsistenz erreicht wird. (Richtwert ca. 3,2 — 3,6
Ltr. Je 30 kg Sack). Der Estrich erreicht so eine Konsistenz, dass man ihn
ohne groBen Kraftaufwand abziehen und abreiben kann. Den Frisch-
Estrich-Beton homogen in die Schalung einbringen. Nur bei Bedarf leicht
verdichten (ein starkes Abziehen und Zureiben ist im Normalfall
ausreichend). Die Schalzeiten sind kirzer als in DIN 1045. Bereits

abbindendes Material (in Hydratationsphase) nicht mit Wasser
nachverdiinnen (gilt fir jedes zementare Produkt).
NACHBEHANDLUNG

Ubliche Nachbehandlungen, Bespriihen mit Wasser oder Aufbringen von
Nachbehandlungsmittel entfallen.

MORTELDICKE

Die erforderlichen Mindestdicken je Anwendungsbereich nicht
unterschreiten. Die Dicke des Estriches soll wenigstens dreimal so groR sein
wie der Durchmesser des GroBtkorn (siehe unten).

INNEN-ESTRICHARBEITEN

Wahrend der Verarbeitungs- und Austrocknungsphase ist flr
ausreichende Beluftung zu sorgen. Luftungsregeln unbedingt beachten.
aerius LZE324 ist ein High-Performance Produkt und transformiert bereits
beim Verdingen enorme Mengen an Feuchtigkeit. Diese verdunsten an
der spezifisch vergroBerten Oberflache.

MASCHINELLE VERARBEITUNG

aerius LZE324 kann mit allen Estrichmaschinen verarbeitet werden.
BEACHTE: Verminderter Wasserbedarf auch bei maschineller
Verarbeitung, ca. 600 I/h. Beim Verarbeiten mit Putzmaschine empfehlen
wir PFT G4 (230/400V) / PFT G5: Schnecke & Mantel D8-1,5 (Standard) |
Schlauch Rondo @ 25mm, max. 10 Ifm., Mérteldruck 11 Bar. Vor
Anfahren auf ausreichende Innenschlauchschmierung achten, wir
empfehlen 2-3 Liter angerlhrter handelsiiblicher Tapetenkleister. |
Hotline +49 (0) 9323/31760 (www.pft.de) Bei Verarbeitungspausen (> 20
min.) sind Maschine und Schlduche leer zu fahren.

LAGERUNG
Trocken, moglichst auf Holzrosten lagern.

ACHTUNG!

Die Dicke eines Verbundestrichs soll wenigstens dreimal so groR sein wie
der Durchmesser des GroRtkorns der im Mortel verwendeten
Gesteinskornung. Die Mindestdicke fiir Verbundestriche betragt z.B. 25
mm bei 8 mm GroRtkorn.

Estriche mit Dicken > 80 mm unterliegen betontechnologischen Grund-
satzen und sind in Anlehnung an die DIN 1045 als Betonplatte zu
bemessen und auszufiihren.

Bei Verkehrslasten, die héher als 5,0 kN/m?2 nach DIN 1055-3 sind, missen
im Allgemeinen groRere Dicken als (DIN 18560 nach Tabelle 4) festgelegt
werden.
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Bild 1:

Estrich im Verbund

Innenputz

Estrich

Verbundestrich DIN 18560
Verbundestrich, mit dem Tragebeton fest
verbundener Estrich. Hier dirfen keine
Rohrleitungen im direkten Untergrund
verlegt sein.

Bauart A

B Estrich

I Heizelemente
. Abdeckung

Dammung

Tragender
Untergrund

Bauart B

B Estrich
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Bild 2:

Estrich auf Trennlage

Innenputz

Estrich
Schrenzlage

Randstreifen

Estrich auf Trennlage DIN 18560

DIN 18560 Teil 2 fordert bei
Zementestrichen eine Nenndicke von
mindestens 35 mm.

Bild 3:

Estrich auf FuBbodenheizung

Innenputz

Randstreifen Bodenbelag

Heizelement Estrich
Abdeckung
Dammung ‘

Estrich auf FuBbodenheizung DIN 18560

Estrichliberdeckung des Heizsystems
betragt in der Regel mindestens 45 mm
nach oben. Heizestrich (schwimmend),
der entweder in oder unterhalb der

Lastverteilungsschicht mit
Heizelementen fir die Raumheizung
versehen ist. Je nach Lage der

Heizelemente werden Heizestriche in
drei Bauarten A, B und C unterteilt.

Ausgleichsestrich mit Heizelementen

Dammung

Tragender Untergrund

Bauart C

3§ Estrich

B Abdeckung

Heizelemente/Ddmmung

Tragender Untergrund

Die Angaben dieser technischen Information beruhen auf bewdhrten Erfahrungen der Firma IBT Deutschland GmbH und jahrelanger Versuche und Anwendungen.
Eine Verbindlichkeit fur die allgemeine Giiltigkeit der einzelnen Daten und Empfehlungen muss jedoch aufgrund der unterschiedlichen Verarbeitungsvoraussetzungen
ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden auRerhalb unseres Einflusses liegen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen
eingehalten werden. Die Werte der Eigen- und Fremdiiberwachung kénnen auf der Baustelle durch die Verarbeitungsweise, der Intensitat des Aufmischens, der
Maschinentechnik, dem Saugverhalten des Untergrundes, der Auftragsstarke, klimatischen Umgebungseinfliisse und des Alters Abweichungen aufweisen. (Vgl.
Forschungsgemeinschaft Kalk und Mértel, Bericht in Normung, Praxis und Theorie vom 26. Aachener Baustofftag.)



